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Technisches Datenblatt :ZZ:;S:; Kurz):z:l(jEL) Kunﬁ?gg#f;ﬁ;gltam
Normzuordnung Werkstoffeigenschaften
EN ISO 4957 X40Crl4 Werkzeugstahl mit hohem gel6sten Cr-Gehalt in der Matrix, verzugsarm, hohe Harteannahme,
durchhértbar, hohe Verschleif3festigkeit, gute Zerspanbarkeit, sehr gute Polierbarkeit
AFNOR Z40C14
BS -
UNE F.5263
UNI - Verwendungszweck
AISI 420 Korrosion- und sé&urebeanspruchte Einsétze in der Kunststoffindustrie, Formen- und
Presswerkzeuge

GOST 40X13

C Si Mn Cr Mo Ni v w Co Sonst.

0,36-0,42 max. 1,00 max. 1,00 12,5-14,5 - - - - -
Erschmelzung ESU Besondere Hinweise
Spez. Gewicht (g/cm?) 7,80 1.2083 ESU ist im gehérteten Zustand korrosionsbesténdig
Lieferzustand weichgegliht
Harte (HB) max. 241
Zugfestigkeit (N/mm?2) -
Arbeitsharte (HRC)
Geflige -
Reinheitsgrad (DIN 50602) K1 < 15
Physikalische Eigenschaften 20°C |100°C |200°C 300°C |350°C |400°C '500°C 600°C 700°C
Warmeausdehnungskoeffizient 10%*K | (20°C bis ...) - 10,5 10,9 11,3 - 11,6 - - -
Warmeleitfahigkeit (w/m * k) gegliht 24,6 25,3 26,2
vergutet - - -
Temperatur — Zeitfolge (Warmbehandlung)
‘r’;’;]'}t':ﬂgﬁ Aufwarmen - Austenitisieren - Abschrecken Anlassen

Temperatur °C

1 Gluhtemperatur ca. 650 °C

2 Vorwarmstufe 1- % Min/mm (ca. 400 °C)

3 Vorwarmstufe 2- % Min/mm (ca. 650 °C)

4 Vorwarmstufe 3- % Min/mm (ca. 850 °C)

5 Austenitisiertemperatur ca. 1000 - 1050°C

6 Abkuhlmittel: Druckgas (N,), Ol, Luft oder Warmbad
7 Warmbad ca. 500 - 550 °C (gestufte Abschreckung)
8 Ausgleichstemperatur 80 - 100 °C (1h/100 mm)

9 Anlasstemperatur

10 Abkahlmittel: Luft

Stand der Technikist das Harten in Vakuumathmosphiére
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Warmbehandlung Temperatur (°C)  Abkuhlung Hinweise zur Warmbehandlung
Weichglihen 760 - 800 Ofen geregelte langsame Ofenabkiihlung
Spannungsarm glihen ca. 650 Ofen Langsame Ofenabkiihlung. Spannungsabbau nach mechanischer Bearbeitung
Harten 1000 - 1050 Haltedauer nach vollstandigem Durchwérmen: 15 — 30 Minuten
Vorwérmstufe 1 ca. 400
Vorwérmstufe 2 ca. 650
Vorwérmstufe 3 ca. 850
Abschrecken 500 - 550 Warmbad Es ist dem mildesten Abschreckmittel der Vorzug zu geben um
Warmespannungen, Verzug und MaRanderungen mdglichst gering zu halten.
ca. 80 ol Oftmals bietet sich eine Warmbadhartung mit dem Vorteil geringer

Warmespannungen an.
ca. 80 Luft
Eine Abkihlung auf Raumtemperatur ist zu vermeiden. Um der
ca. 80 Druckgas Spannungsrissgefahr zu begegnen, ist nach Erreichen von ca. 80 °C sofort mit
der Anlassbehandlung zu beginnen.

Anlassschaubild Anlassen — Harte nach dem Anlassen
0 Temperatur °C 100 200 300 400 500 550 600 650 700
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HRC 56 55 52 51 52 - 40 - -
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g 54 ™,
£ \ Hinweise zum Anlassen
= 46
\ Langsames Erwarmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Harten. Verweildauer im Ofen
2 \ 1h /20 mm Werkstiickdicke, jedoch mind. 2 h. Ein zweites Anlassen bei einer um 30°C niedrigeren
38 Temperatur sollte durchgefiihrt werden.
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